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= = — = : z ] == - f— a1 O ik L i1 Dove il materiale & soggetto a forte degrado si verificano
- e 0 - = . (M= - i | e delle rotture con conseguente mancanza del materiale
g1 IR 111 |- EEE (L R | L i '| il i L . o . :lr_: ; = A stesso e della finitura superficiale, dove presente.
. e L] L L] {11} 4 I‘E
Presenza di acqua sulla pavimentazione causata dalla non
corretta tenuta all'acqua dei serramenti, il fenomeno si
verifica prevalentemente in occasione di forti precipitazioni.
Sempre legato alla non corretta tenuta all'acqua dei
serramenti si riscontra sia la presenza di sporco e di foglie
sulla pavimentazione sia la presenza di patine biologiche e
di deposito superficiale sugli sguinci delle aperture.
Presenza di efflorescenze sulle pareti intonacate, la causa di
tale fenomeno & imputabile alla presenza di umidita di
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Il fenomeno si verifica nella parte di parete intonacata in
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- o ol presente nel muro evapora.
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Gli elementi modanati presenti in facciata, come i capitelli o
i davanzali, rappresentano le parti pili soggette a fenomeni
di degrado quali l'erosione in quanto maggiormente
esposte all'azione degli agenti atmosferici, in particolare
vento ed acqua.

L'accentuazione dei degradi sulle parti ornamentali & molto
probabilmente legato, anche, al materiale utilizzato per la
realizzazione degli elementi stessi.

Le parti maggiormente soggette all'erosione sono le
modanature poste superiormente rispetto ai capitelli, in
particolare nella parte rivolta verso l'esterno della facciata.
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i Perdita di materiale superficiale

isgregazione dell'intonaco

Sui prospetti il degrado maggiormente diffuso &  |le—— ]
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P . fenomeno & legato a molteplici fattori.
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sulla superficie verticale di facciata.
Le porzioni di muratura soggette a tali fenomeni, seppure
protette  dall'elemento  sporgente, sono degradate
C-C' prospetto OVEST probabilmente per la mancanza o il malfunzionamento
dello sgocciolatoio del balcone.
Fenomeno di erosione del paramento murario, in
particolare  di  alcune  porzioni dei  marcapiani.
L'asportazione del materiale & causata dalla forte azione
dell'acqua. Dove l'azione dell'acqua é stata piu forte e allo
stesso tempo il materiale era pit fragile o debole si pud
notare la gquasi completa assenza del materiale stesso,
fenomeno maggiormente presente sulle parti in cui |
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: L'assenza di manutenzione ha portato alla rottura dei canali
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ittt | 1 sulle facciate, in alcune aree vi & perdita del materiale
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i EEIEm | . Disgregazione dell'intonaco con caduta del materiale sotto
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: e Erosione dei materiali lapidei causati dall'azione degli
m—_ agenti atmosferici.
i n 1M - ' : L'azione degli agenti atmosferici, in particolare della
Algn il - - : B'L pioggia, & la causa anche di altri fenomeni di degrado quali
l'erosione dei laterizi a vista e l'ossidazione degli elementi
metallici delle grate poste sulle finestre.
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